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Články

Ideálna symetria 2 x 2 tunelových oxidov je tetragonál-
na, s priestorovou grupou I4/m (a ≈ 10,0, c ≈ 2,9 Å), ktorú 
má napríklad priderit. Avšak viaceré minerály hollandito-
vej superskupiny kryštalizujú aj v monoklinickej sústave 
(napr. hollandit) v iných priestorových grupách (napr. I2/m, 
P21/n) s nižšou symetriou, ako je tetragonálna I4/m. Zní-
ženie symetrie môže nastať pri menšej porušenosti štruk-
túry a/alebo usporiadanosťou katiónov a vakancií v tune-
loch, ktorá môže narastať so štruktúrami s viacnásobnými 
periodicitami a nesúmerateľnými štruktúrami (Biagioni et 
al., 2013). Podľa Nickela a Grica (1998) polymorfné formy 
minerálu sú považované za rozdielne druhy, keď ich štruk-
túry sú topologicky odlišné. Avšak, v prípade, že kryštálová 
štruktúra polymorfov má takmer rovnakú topológiu, lí-
šiacu sa iba v rámci štruktúrneho skreslenia alebo v uspo-
riadanom – neusporiadanom vzťahu niektorých z atómov 
tvoriacich štruktúru, tak polymorfy nie sú považované za 
samostatné druhy. Preto štruktúrne odchýlky v hollandito-
vej superskupine nemôžu byť považované za kritérium na 
vyčlenenie nového minerálneho druhu.

Klasifikácia a nomenklatúra

Hollanditová superskupina je rozdelená v závislosti na 
dominantnom štvormocnom katióne v oktaédrických ste-
nách do dvoch skupín na coronaditovú skupinu (M4+ = 
Mn) a prideritovú skupinu (M4+ = Ti). Pre nomenklatúru 
hollanditovej superskupiny sú dôležité dve hlavné pravidlá: 
1. M3+ (alebo M2+) katióny, aj keď zdieľajú rovnakú pozíciu 
ako M4+, sú dôležité pre nábojovú bilanciu a preto každá 
kombinácia dominantného A2+ (alebo A+), M4+ a M3+ (ale-
bo M2+) katiónu zodpovedá rôznemu minerálnemu druhu; 
2. prítomnosť/absencia „zeolitovej“ vody v tuneloch nie je 
dôvodom na vydelenie nového minerálneho druhu. Na zá-
klade týchto pravidiel:
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Úvod

Hollanditová superskupina obsahuje mangánové (IV) a 
titánové oxidy, pre ktoré je charakteristická tunelová štruk-
túra. Názov superskupiny je podľa najrozšírenejšieho mine-
rálu hollanditu a názvy skupín boli pomenované podľa naj-
staršieho známeho mangánového a najstaršieho známeho 
titánového člena jednotlivých skupín. Nomenklatúra hol-
landitovej superskupiny bola schválená Komisiou pre nové 
minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej 
mineralogickej asociácii (CNMNC IMA).

Štruktúra a zloženie minerálov hollanditovej su-
perskupiny

Minerály hollanditovej superskupiny sú často označo-
vané ako tunelové oxidy v dôsledku ich štruktúrnych vlast-
ností, t. z. oktaédrických (octahedral walls) stien, širokých 
2 x 2 oktaédre, zosieťovaných navzájom tvoriac tunelovú 
štruktúru (Pasero, 2005). V tuneloch sa nachádzajú jedno-
mocné a dvojmocné katióny a molekuly vody. Podľa tunelo-
vého katiónu môže byť všeobecný vzorec týchto minerálov 
A2+[M4+

6M3+
2]O16 (zriedkavejšie A2+[M4+

7M2+]O16) alebo 
A+[M4+

7M3+]O16 (zriedkavejšie A+[M4+
7.5M2+

0.5]O16). 

Štruktúra minerálov hollanditovej superskupiny je tvo-
rená:

1. dominantným tunelovým katiónom A2+ alebo A+ (Pb, 
Ba, Sr) alebo (K, Na)

2. štvormocným katiónom Mn4+ alebo Ti4+ označovaný 
pozíciou M4+

3. dominantným nábojovo-vyvažujúcim katiónom 
označovaným M3+ (Mn3+, Fe3+, Cr, V) alebo M2+ (Fe2+)
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1. bol hollandit redefinovaný ako Ba-Mn3+ koncový člen 
coronaditovej skupiny

2. súčasne typový hollandit bol redefinovaný na ferihol-
landit a je Ba-Fe3+ koncovým členom

3. ankangit bol zrušený ako bezvodá varieta mannarditu

4. boli zadefinované ideálne vzorce koncových členov 
všetkých známych minerálov hollanditovej superskupiny 
(tab. 1) a šesť potenciálne nových minerálnych druhov v 
hollanditovej superskupine. Ako nové koreňové názvy Bia-
gioni et al. (2013) navrhujú členy s nasledovnými vzorcami 
koncových členov coronaditovej a prideritovej skupiny:

Coronaditová skupina: 

K(Mn4+
7Fe3+)O16

K(Mn4+
7.5Zn0.5)O16

Prideritová skupina: 

Ba(Ti4+
6Fe3+

2)O16

K(Ti4+
7.5Fe2+

0.5)O16

K(Ti4+
7V3+)O16

K(Ti4+
7Cr3+)O16

Záver

Nová nomenklatúra CNMNC IMA definuje hollandi-
tovú superskupinu s dvomi skupinami. V prvej, corona-
ditovej dominuje Mn4+ a patria sem coronadit, hollandit, 
ferihollandit, kryptomelán, manjiroit a stronciomelán. Do 
druhej, prideritovej skupiny, v ktorej dominuje Ti4+ patria 
priderit, redledgeit, mannardit a henrymeyerit. Základným 
pravidlom pre opis nového minerálu v tejto superskupine 
je kombinácia dominancie katiónu v pozícii A2+ resp. A+ a 
dominancie katiónov M4+ + M3+ resp. M2+ taká, ktorá ne-
zodpovedá žiadnemu doteraz schválenému druhu v tejto 
superskupine. Naopak, ak potenciálne nový člen hollandi-
tovej superskupiny má zníženú symetriu, napr. monokli-
nickú, ktorej topológia sa výraznejšie nelíši od štruktúry 
minerálov tejto superskupiny, nemôže byť klasifikovaný 
ako nový minerál. Podobne obsah vody, ktorá je viazaná v 
tuneloch štruktúry hollanditov, nie je dôvodom na uznanie 
nového minerálneho druhu.
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Tab. 1. Platné slovenské názvy minerálov a kryštalochemické vzorce členov hollanditovej superskupiny.

Minerál Tunelový katión DCCC Kryštalochemický vzorec

Coronaditová skupina (M4+ = Mn)

Coronadit Pb2+ Mn3+ Pb(Mn4+
6Mn3+

2)O16

Ferihollandit Ba2+ Fe3+ Ba(Mn4+
6Fe3+

2)O16

Hollandit Ba2+ Mn3+ Ba(Mn4+
6Mn3+

2)O16

Kryptomelán K+ Mn3+ K(Mn4+
7Mn3+)O16

Manjiroit Na+ Mn3+ Na(Mn4+
7Mn3+)O16

Stronciomelán Sr2+ Mn3+ Sr(Mn4+
6Mn3+

2)O16

Prideritová skupina (M4+ =  Ti)

Priderit K+ Fe3+ K(Ti4+
7Fe3+)O16

Redledgeit Ba2+ Cr3+ Ba(Ti4+
6Cr3+

2)O16

Mannardit Ba2+ V3+ Ba(Ti4+
6V

3+
2)O16

Henrymeyerit  Ba2+ Fe2+ Ba(Ti4+
7Fe2+)O16

DCCC – dominantný nábojovo vyvažujúci katión (dominant charge-compensating cation)




